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РЕСПУБЛИl(A КАЗАХСТАН
И С П blTAT ЕЛ Ь НАЯ ЛАБО РАТО РИЯ

Тоо (SOUTH SHEILDD

Аттестат аккредптаций ЛЬ КZ.И-16.|7 7 l
От <<2>> Августа 202lt.

Протокол испытаний.N} 02066 ат 22.07.2022 t,

1 Дата проведения испытаний <<22>> июля2022 rода

2 Наименование орIанизаlци,
проводившей испьrтания

Испытательная лаборатория ТОО <SouthSheild> г.
IIIымкент, ул. Ташенова 77

3 Наименование, адрес и телефон
организаци и-закzLзчика

Государственное учреждение "Огдел образования по

району Биржан czul управления образования

Акмолинской области" Акмолинская область, район
Биржан calt, г.Степняк, Биржан См,76

4 Основание дJIя проведения
испьtтаний

Заявка от20.07.2022r.

5 Наименование (вид) огнезащитного
средства (сведения об изготовителе,
товарный знztк и маркировка
огнезащитного средства)

<<Миг -09> 26-02-028-01 первой группы огнезащитной
эффективности. ТУ 2499 -0З9 -2450 59З 4-2009 -

б Наименование нормативной и (или)
технической документации

СТ РК 615-1-2011 (част 1) кСоставы вещества

огнезащитные>, средства огнезащитные для древесины
и матери:tлов на ее основе. общие техническиеJ9д9рI4д

7 Номер партии, дата изготовления Ns8б9 от26.|0.2021. г

8 Наименование и адрес организации,
проводившей огнезащитную
обоаботкч

"Uпiчеr КазЩем XXI" жшС Жамбьlлская область,

г.Тараз, Микрорайон САМАЛ, 5 1, 38

9 Наименование адрес и тип
конструкции объекта огнезащиты

,Щеревянные конструкции кровли здания КГУ
<<Основная средняя школа села Алга отдела

образования по району Биржан счlл управления
образования Акмолинской областL

10 Состояние объекта огнезащиты
(обработанных образцов)

в результате визуального осмотра,, внешний вид

соответствует требованиям п. 9.4.10.3 ст рк 615-1_

201.I

11 Способ огнезащитной обработки,
площадь обработки, условия
эксплуатации

Поверхностная пропитка 354 м2. в соответствии с

нормативно- технической док5rментацией

12 Метод проведения испытаний п. 9.4.10.4 СТ Рк 615-1-20l1

13 Условия проведения испытаний Темпераryра окружающей среды +12СО

относительная влzDкно стъ 4|Yо

l4 Метод отбора образцов п. 9.4.10.З сТ Рк 615-1-2011

15 flата обора образцов 20.01 .2022 r.

16 Результат испытаний:



первая обрешетка слева от входа,
первая обрешетка справа от входа,
вторая обрешетка слева от входа,

вторая обрешетка справа от входа.

явлеппя Номер по ШI Фактшчески
изменение цвета, усадка вспучивание,
коробление, тление и др.

Наблюдается изменение
цВета, всгý/чивание

тление.
появление признаков воспламенения (гшаменное
гоDение вне зоны воздействия пламени газовой гоDелки)

Не
наблюдается

Не наблюдается

самостоятельное горение образца после откJIючения
газовой горелки

Не
наблюдается

Не наблюдается

сквознаJI прогорание образца до образования отверстия Не
наблюлается

Не наблюдается

обугливание образца на всю глубину в зане воздействия
пламени газовой гоDелки

Не
наблюдается

Не наблюдается

Полное или неполное обугливание обработанной
огнезащитным средством стороны бразца на rтлощади,
оDганичной памкой зzuкимного чстоойства

Не
наблюдается

Не наблюдается

l7 Вывод Результат испытаний образцов на площади З54 м2 считаются
положительными, так как в процессе испьгганий не бьlли
зафиксированный явления, укiванные п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-20l1

18 начальппк
Испытательной лабораториш

Ведущий спецпшIIlст

Камбарбеков Р.

Расулов А.
-*:ts
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КОМIIТЕТ ТЕХlПtЧЕСКОГО РЕГУШIРОDЛНПЯ Ш МЕТFОЛОПilI
мишlстЕрствА по rшвЕстпlшJIм It рлзвитию
рЕспумпIGlклзлхстлý

нАционАIIьньIЙ lшнтр АккрЕмrлцLш{

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

З арегисгрнIюваIr в р еRстре с5rбъектов аккредитацпII

ль к2.и.16.1711
от <r2>> августа 2О2,1 года

деriствптелеIr до <€>> авгуrта 2С26,года

Исп ытате.пьна я лаборатор пя

То0 <<South Shieldp

город Шынкепт, улпца Ташеrrова, ]a.t!
flаuнепmназ. орапцлr|rаоlлпо-Irщвtlаtlя формц l,еспа lшoxdg'me 916*rпа ato.pв.йttaatluu)

аккреднтован(а) в енстеме аккреднтацЕя Республикш КазяхстаII ша

соответствше ,гребOвакиям СТ РК ИСО/ТИЭК 170аý-2007 <<Общше
(ьа лtче пйыtэ ноwж*о фосухеtgtа)

требовапня к компетептнФстп,испыт8телыtых п tёiлибрOвочtrых

Руrtоволитель
gРЦ3На: IIQ,a ККРеДЕТСrЦШШ С. Курмапгалиев
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